bauen ist mGXIE

maxit MD 047 Laibung

Produktkurzbeschreibung

Okologische, vollmineralische und massive Laibungs-
dammplatte aus Mineralschaum.

Produkteigenschaften

Dammplatte aus Mineralschaum fir die Dammung von
Laibungen an Fenstern und Turen in den maxit Mineral-
schaum-Warmedamm-Verbundsystemen und bei Innen-
dammungen.

Anwendungsbereich

Fir die 6kologische DAmmung von Laibungen an Fens-
tern und Tlren als Ergdnzung zum maxit Mineral-
schaum-Warmedamm-Verbundsystem und bei Innen-
dammungen.

Produktvorteile

hoch diffusionsoffen
vollmineralisch
Okologisch

* nicht brennbar

Untergrundvorbereitung

Untergiinde missen eben und tragfahig sein. Die Eben-
heit des Untergundes muss den Anforderungen der DIN
18202 "Toleranzen im Hochbau" entsprechen. Groliere
Unebenheiten sind im Vorfeld mit einem Ausgleichsputz
zu egalisieren. Die Ausgleichsschicht muss eine ausrei-

chende Standzeit von mind. einem Tag pro Millimeter
Ausgleich haben. Altanstriche missen zu

70 % entfernt werden. Altputz auf Festigkeit sowie Hohl-
stellen, vorhandene Beschichtungen auf Tragfahigkeit
prifen. Beschichtungen und Putze, die nicht tragfa-
hig sind, restlos entfernen. Mortel- oder Betonteile, die
grob vorstehen, abschlagen. Glatte Betonuntergriinde
sollten durch eine Probeverklebung auf ihre Haftfahigkeit
geprift werden. Gipsputze missen riickstandslos ent-
fernt werden. Die Verarbeitung des Dammstoffes sollte
nur auf trockenen Untergriinden erfolgen.

Verarbeitung

Zuschnitte der Platten werden mit einer Dammstoffsage
durchgefiihrt.

Kleberauftrag vollfachig per Hand auf die Platte. Der
Mortel ist so zu verteilen, dass nach dem Andricken
der Mortel vollflachig mit dem Untergrund verbunden
ist. Fehlstellen und Fugen missen tber 5 mm Grofie
mit gleichartigem Dammmaterial wie die Innendammung
verschlossen werden. Anschluss an starre Bauteile
werden mit Hilfe des maxit Fugendichtbandes entkop-
pelt.

Nachbehandlung / Beschichtung

Plattenkanten und vorstehende Unebenheiten missen
mit einem Schleifbrett plan geschliffen werden. Stand-
zeit sollte vor dem Dulbeln und Armieren eingehalten
werden (mindestens 3 Tage).
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Allgemeine Hinweise

Anhaftender Staub oder sonstige Verunreinigungen
missen entfernt werden. Verklebte Dammplatten nach
der Trocknungszeit kurzfristig mit einer Armierungs-
schicht Uberziehen.

Besondere Hinweise

Das Mauerwerk der AuRenwand muss trocken und
die vertikale bzw. horizontale Sperrschicht gegen ein-
dringende oder aufsteigende Feuchtigkeit funktionstiich-
tig sein. Die Schlagregendichtigkeit der Fassade ist
zu gewabhrleisten. Der Innenputz muss tragfahig und
fur eine vollflachige Verklebung geeignet sein (ggf. ist
ein Kalk-Zement-Ausgleichsputz vorzusehen). Fir Fach-
werkkonstruktionen gelten gesonderte Anforderungen
und sind mit der Bauberatung im Einzelfall im Vorfeld
abzustimmen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit geschitzt.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille mogli-
cher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu
beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/die-
ser Ansicht verlieren alle friheren Druckwerke/Ansichten
ihre Giiltigkeit.

maxit MD 047 Laibung

Anwendung aussen
Anwendung innen
Anwendungsgebiet
Baustoffklasse
Plattenmal

Bemessungswert der Warme-
leitfahigkeit

Rechenwert der Warmeleitfahig-
keit

Rohdichte

M - Wert

Kanten

Druckfestigkeit

Langen- und Breitentoleranz

Zugfestigkeit senkrecht zur Plat-
tenebene

Auftragsverfahren

ja

ja

WAP, WI, DI, WTR
A1

600 x 250 mm

Ag = 0,047 W/(m-K)

AR = 0,047 W/(m-K)

ca. 115 kg/m?®
3

glatt

2 350 kPa
+/-2 mm

2 80 kPa

von Hand
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